JORIS

DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Cédigo de identificag&o Unico do produto:
Utilizagao do produto conform EN 14509:2013:
Nome e morada do fabricante:

Systema de atestacao:

Laboratério notificado:

Painel ARQUITECTONICO NERVURADO
Fachada

Alaco - Revestimentos Metdlicos S.A. - Estrada Nacional 356, Casal dos Crespos 2490-333 Ourém - PORTUGAL

3 para o fogo, 4 pour as restantes caracteristicas

AFITI LICOF

Caracteisticas de desempenho Desempenho EspecificagGes técnicas harmonizadas
Espessura do painel 40
Espessura nominal das chapas ext/int 0,6 04
Limite de elasticidade das chapas ext/int S280 GD [ S280 GD
Densidade do painel (kg/m3) 42
Durabilidade Face 1 Aco S280 GD
Face 2 ACO $280 GD
Resisténcia mecéanica tracgao (MPA) 0,05
Res. de Corte (MPa) 0,10
Médulo de elasticidade ao Corte (MPa) 2,6
Res. a Compresséo (MPa) 0,116
Coef. De fluéncia (T=2000h / t=100000h) - -
Res. flex&o - véo
Flex&o positiva (kNm/m) 2,91
Flexdo positiva a altas temp. (kNm/M) 2,76
Flex@o neg. (kNm/m) 1,54
Flexdo neg. A altas temperaturas (kNm/m) 1,54
Res. flex&o - apoio intermédio
Flex&o positiva (kNm/m) 1,54
Flex&o positiva a altas temp. (KNm/M) 1,54
Flexdo neg. (kNm/m) 2,56
Flexd@o neg. A altas temperaturas (kNm/m) 2,43
Tensé&o de instabilidade (chapa exterior)
No véo (Mpa) 134
No véo a altas temperaturas (MPa) 128
No apoio intermédio (MPa) 118
No Aapoio intermédio a altas temperaturas (MPa). 112
Tenséo de instabilidade (chapa interior)
No véo (MPa) 110
Mno apoio intermédio (MPa) 97
Teérmica Conductibilidade térmica (W/m.K) 0,023
Transmissiblidade térmica (W/m2.K) 0,81
Reaccéo ao fogo B-s2,d0
Resisténcia ao fogo N.D
Proteccéo fogo cobertura -
Permeabilidade a dgua N.D
Permeabilidade ao ar (m3/h/m2) N.D EN 14509:2013
Isolamento acUstico aéreo aw N.D
Rw ( C;Ctr) N.D
Variabilidade dimensional N.D
Presenca de substancias perigosas: N.D

O desempenho do produto identificado acima est4 em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva

responsabilidade do fabricante identificado acima.

28/11/2025

Assinado por e'em nome do fabricante por:

& /

/
£

#




JORIS

DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Cédigo de identificagcao tnico do produto:
Utilizac&o do produto conform EN 14509:2013:
Nome e morada do fabricante:

Systema de atestagéo:

Laboratério notificado:

Painel ARQUITECTONICO NERVURADO
Fachada

Alaco - Revestimentos Metdlicos S.A. - Estrada Nacional 356, Casal dos Crespos 2490-333 Ourém - PORTUGAL

3 para o fogo, 4 pour as restantes caracteristicas

AFITI LICOF

Caracteisticas de desempenho Desempenho EspecificagGes técnicas harmonizadas
Espessura do painel 50
Espessura nominal das chapas ext/int 0,6 04
Limite de elasticidade das chapas ext/int S280 GD [ S280 GD
Densidade do painel (kg/m3) 42
Durabilidade Face 1 Aco S280 GD
Face 2 ACO $280 GD
Resisténcia mecéanica tracgao (MPA) 0,07
Res. de Corte (MPa) 0,10
Médulo de elasticidade ao Corte (MPa) 2,6
Res. a Compresséo (MPa) 0,116
Coef. De fluéncia (T=2000h / t=100000h) - -
Res. flex&o - véo
Flex&o positiva (kNm/m) 3,54
Flexdo positiva a altas temp. (kNm/M) 3,36
Flex@o neg. (kNm/m) 1,69
Flexdo neg. A altas temperaturas (kNm/m) 1,69
Res. flex&o - apoio intermédio
Flex&o positiva (kNm/m) 1,69
Flex&o positiva a altas temp. (KNm/M) 1,69
Flexdo neg. (kNm/m) 3,41
Flexd@o neg. A altas temperaturas (kNm/m) 3,24
Tensé&o de instabilidade (chapa exterior)
No véo (Mpa) 130
No véo a altas temperaturas (MPa) 123
No apoio intermédio (MPa) 125
No Aapoio intermédio a altas temperaturas (MPa). 119
Tenséo de instabilidade (chapa interior)
No véo (MPa) 95
Mno apoio intermédio (MPa) 84
Teérmica Conductibilidade térmica (W/m.K) 0,023
Transmissiblidade térmica (W/m2.K) 0,60
Reaccéo ao fogo B-s2,d0
Resisténcia ao fogo N.D
Proteccéo fogo cobertura -
Permeabilidade a dgua N.D
Permeabilidade ao ar (m3/h/m2) N.D EN 14509:2013
Isolamento acUstico aéreo aw N.D
Rw ( C;Ctr) N.D
Variabilidade dimensional N.D
Presenca de substancias perigosas: N.D

O desempenho do produto identificado acima est4 em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva

responsabilidade do fabricante identificado acima.

28/11/2025

Assinado por e'em nome do fabricante por:

&4




JORIS

DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Cédigo de identificag&o Unico do produto:
Utilizag&o do produto conform EN 14509:2013:
Nome e morada do fabricante:

Systema de atestagéo:

Laboratério notificado:

Painel ARQUITECTONICO NERVURADO
Fachada

Alaco - Revestimentos Metdlicos S.A. - Estrada Nacional 356, Casal dos Crespos 2490-333 Ourém - PORTUGAL

3 para o fogo, 4 pour as restantes caracteristicas

AFITI LICOF

Caracteisticas de desempenho Desempenho EspecificagGes técnicas harmonizadas
Espessura do painel 60
Espessura nominal das chapas ext/int 0,6 04
Limite de elasticidade das chapas ext/int S280 GD [ S280 GD
Densidade do painel (kg/m3) 42
Durabilidade Face 1 Aco S280 GD
Face 2 ACO $280 GD
Resisténcia mecéanica tracgao (MPA) 0,09
Res. de Corte (MPa) 0,10
Médulo de elasticidade ao Corte (MPa) 2,6
Res. a Compresséo (MPa) 0,116
Coef. De fluéncia (T=2000h / t=100000h) - -
Res. flex&o - véo
Flex&o positiva (kNm/m) 4,17
Flexdo positiva a altas temp. (kNm/M) 3,96
Flex@o neg. (kNm/m) 2,03
Flexdo neg. A altas temperaturas (kNm/m) 2,03
Res. flex&o - apoio intermédio
Flex&o positiva (kNm/m) 2,03
Flex&o positiva a altas temp. (KNm/M) 2,03
Flexdo neg. (kNm/m) 4,00
Flexd@o neg. A altas temperaturas (kNm/m) 3,80
Tensé&o de instabilidade (chapa exterior)
No véo (Mpa) 127
No véo a altas temperaturas (MPa) 120
No apoio intermédio (MPa) 122
No Aapoio intermédio a altas temperaturas (MPa). 116
Tenséo de instabilidade (chapa interior)
No véo (MPa) 95
Mno apoio intermédio (MPa) 86
Teérmica Conductibilidade térmica (W/m.K) 0,023
Transmissiblidade térmica (W/m2.K) 0,45
Reaccéo ao fogo B-s2,d0
Resisténcia ao fogo N.D
Proteccéo fogo cobertura -
Permeabilidade a dgua N.D
Permeabilidade ao ar (m3/h/m2) N.D EN 14509:2013
Isolamento acUstico aéreo aw N.D
Rw ( C;Ctr) N.D
Variabilidade dimensional N.D
Presenca de substancias perigosas: N.D

O desempenho do produto identificado acima est4 em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva

responsabilidade do fabricante identificado acima.

28/11/2025

Assinado por e'em nome do fabricante por:

& /

/
£

#




JORIS

DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Codigo de identificagcdo Unico do produto:
Utilizac&o do produto conform EN 14509:2013:
Nome e morada do fabricante:

Systema de atestagao:

Laboratério notificado:

Painel ARQUITECTONICO NERVURADO
Fachada

Alaco - Revestimentos Metdlicos S.A. - Estrada Nacional 356, Casal dos Crespos 2490-333 Ourém - PORTUGAL

3 para o fogo, 4 pour as restantes caracteristicas

AFITI LICOF

Caracteisticas de desempenho Desempenho EspecificagGes técnicas harmonizadas
Espessura do painel 80
Espessura nominal das chapas ext/int 0,6 04
Limite de elasticidade das chapas ext/int S280 GD [ S280 GD
Densidade do painel (kg/m3) 42
Durabilidade Face 1 Aco S280 GD
Face 2 ACO $280 GD
Resisténcia mecéanica tracgao (MPA) 0,12
Res. de Corte (MPa) 0,125
Médulo de elasticidade ao Corte (MPa) 2,5
Res. a Compresséo (MPa) 0,10
Coef. De fluéncia (T=2000h / t=100000h) - -
Res. flex&o - véo
Flex&o positiva (kNm/m) 5,32
Flexdo positiva a altas temp. (kNm/M) 5,05
Flex@o neg. (kNm/m) 2,70
Flexdo neg. A altas temperaturas (kNm/m) 2,70
Res. flex&o - apoio intermédio
Flex&o positiva (kNm/m) 2,70
Flex&o positiva a altas temp. (KNm/M) 2,70
Flexdo neg. (kNm/m) 5,05
Flexd@o neg. A altas temperaturas (kNm/m) 4,80
Tensé&o de instabilidade (chapa exterior)
No véo (Mpa) 121
No véo a altas temperaturas (MPa) 115
No apoio intermédio (MPa) 114
No Aapoio intermédio a altas temperaturas (MPa). 109
Tenséo de instabilidade (chapa interior)
No véo (MPa) 94
Mno apoio intermédio (MPa) 90
Teérmica Conductibilidade térmica (W/m.K) 0,023
Transmissiblidade térmica (W/m2.K) 0,31
Reaccéo ao fogo B-s2,d0
Resisténcia ao fogo N.D
Proteccéo fogo cobertura -
Permeabilidade a dgua N.D
Permeabilidade ao ar (m3/h/m2) N.D EN 14509:2013
Isolamento acUstico aéreo aw N.D
Rw ( C;Ctr) N.D
Variabilidade dimensional N.D
Presenca de substancias perigosas: N.D

O desempenho do produto identificado acima est4 em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva

responsabilidade do fabricante identificado acima.

28/11/2025

Assinado por e'em nome do fabricante por:

&4




JORIS

DECLARAGAO DE DESEMPENHO

Cédigo de identificagcéo Unico do produto:
Utilizacao do produto conform EN 14509:2013:
Nome e morada do fabricante:

Systema de atestacgéo:

Laboratério notificado:

Painel ARQUITECTONICO NERVURADO
Fachada

Alaco - Revestimentos Metdlicos S.A. - Estrada Nacional 356, Casal dos Crespos 2490-333 Ourém - PORTUGAL

3 para o fogo, 4 pour as restantes caracteristicas

AFITI LICOF

Caracteisticas de desempenho Desempenho EspecificagGes técnicas harmonizadas
Espessura do painel 100
Espessura nominal das chapas ext/int 0,6 04
Limite de elasticidade das chapas ext/int S280 GD [ S280 GD
Densidade do painel (kg/m3) 42
Durabilidade Face 1 Aco S280 GD
Face 2 ACO $280 GD
Resisténcia mecéanica tracgao (MPA) 0,09
Res. de Corte (MPa) 0,125
Médulo de elasticidade ao Corte (MPa) 2,5
Res. a Compresséo (MPa) 0,10
Coef. De fluéncia (T=2000h / t=100000h) - -
Res. flex&o - véo
Flex&o positiva (kNm/m) 2,99
Flexdo positiva a altas temp. (kNm/M) 2,84
Flex@o neg. (kNm/m) 2,53
Flexdo neg. A altas temperaturas (kNm/m) 2,53
Res. flex&o - apoio intermédio
Flex&o positiva (kNm/m) 2,53
Flex&o positiva a altas temp. (KNm/M) 2,53
Flexdo neg. (kNm/m) 2,63
Flexd@o neg. A altas temperaturas (kNm/m) 2,50
Tensé&o de instabilidade (chapa exterior)
No véo (Mpa) 54
No véo a altas temperaturas (MPa) 51
No apoio intermédio (MPa) 48
No Aapoio intermédio a altas temperaturas (MPa). 45
Tenséo de instabilidade (chapa interior)
No véo (MPa) 70
Mno apoio intermédio (MPa) 62
Teérmica Conductibilidade térmica (W/m.K) 0,023
Transmissiblidade térmica (W/m2.K) 0,24
Reaccéo ao fogo B-s2,d0
Resisténcia ao fogo N.D
Proteccéo fogo cobertura -
Permeabilidade a dgua N.D
Permeabilidade ao ar (m3/h/m2) N.D EN 14509:2013
Isolamento acUstico aéreo aw N.D
Rw ( C;Ctr) N.D
Variabilidade dimensional N.D
Presenca de substancias perigosas: N.D

O desempenho do produto identificado acima est4 em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados.

A presente declaragdo de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.° 305/2011, sob a exclusiva

responsabilidade do fabricante identificado acima.

28/11/2025

Assinado por e'em nome do fabricante por:

& /

/
£

#
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